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GONSAFIS

Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualitét fiir planes Floatglas, Ornament, e s
Drahtglas, Rohglas, ESG oder TVG Welt
CONSAFIS Beratungs GmbH, Robert-Bosch-Strafie 36, 46397 Bocholt

Geltungsbereich
Priifung

Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fiir die Beurteilung der visuellen Qualitit von planem, nicht vorgespanntem Floatglas,
Ornamentglas, Rohglas und Drahtglas bzw. vorgespannt als ESG bzw. TVG nach der Tabelle 1.

Diese Richtlinie kann nicht auf weiterveredelte Produkte wie SADURCOLOR FP (farbige Fassadenplatten), lackiertes
Glas (mit glanzender oder mattierter Oberflache) und SADURCOLOR SD (farbige Siebdruckscheiben) angewendet
werden. Fiir diese Produkte gelten gesonderte Beurteilungsrichtlinien.

Fiir Verglasungen mit polierten Kanten entfillt das Beurteilungskriterium ,,Falzzone®. Die Beurteilung erfolgt
entsprechend den nachfolgend beschriebenen Priifgrundsétzen mit Hilfe den in der Tabelle 1 angegebenen
Zuldssigkeiten.

Bewertet wird die im eingebauten Zustand verbleibende lichte Glasflache.

Die Richtlinie gilt nicht fiir Glas in Sonderausfithrungen, wie z.B. Angriffshemmende Verglasungen, gesandstrahlte
Oberflachen und Brandschutzverglasungen. Die Beurteilung von Glas in Sonderausfithrungen erfolgt in Abhéngigkeit
der Materialien und/oder der Produktionsverfahren.

Die Bewertung der visuellen Qualitdt der Kanten von Glaserzeugnissen ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie.

Priifung

Generell ist bei der Priifung die Durchsicht durch die Verglasung , d.h. die Betrachtung des Hintergrundes und nicht
die Aufsicht mafigebend. Dabei diirfen die beanstandeten Stellen nicht besonders markiert sein.

Die Priifung der Verglasung ist aus mindestens 1 Meter Abstand aus einem Betrachtungswinkel, welcher der
allgemeinen iiblichen Raumnutzung entspricht, gemaf der Tabelle 1 vorzunehmen.

Gepriift wird bei diffusem Tageslicht (z.B. bedecktem Himmel) ohne direktes Sonnenlicht oder kiinstliche
Beleuchtungsverstirkung. Die Verglasungen innerhalb von Rdumlichkeiten (Innenverglasungen) sind bei normaler
(diffuser), fiir die Nutzung der Raume vorgesehener Ausleuchtung unter einem Betrachtungswinkel, der der allgemein
iiblichen Raumnutzung entspricht, zu priifen. Die Beurteilung der Aufienansicht liegt nicht im
Verantwortungsbereich des Consafis-Lizenznehmers.

Priifbedingungen und Betrachtungsabstinde, die in Produktnormen beschrieben sind, kodnnen nicht auf diese Richtlinie
iibertragen werden (z.B. Zebratestverfahren)
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3. Zulissigkeiten fiir die visuelle Qualitit fiir planes nicht vorgespanntes Float / Ornament / Rohglas / Drahtglas bzw.
ESG/TVG
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F = Falzzone: mit Ausnahme von mechanischen Kantenbeschddigungen keine Einschrinkungen
15mm umlfd.
R =Randzone Flache 10 % der jeweiligen lichten Breiten- und Hohenmalle (weniger strenge Beurteilung)

H = Hauptzone strengste Beurteilung
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Tabelle 1 aufgestellt fiir planes Floatglas, Drahtglas, Rohglas, Gussglas und Ornamentglas

GONSAFIS

. Glas
ist unsere
Welt

Zone | Zulissig pro Einheit sind bei:

Float Draht-, Roh-, Guss- und Ornamentglas
AuBenliegende Randbeschéidigungen und Muscheln:

F AuBlenliegende flache Rand- AuBenliegende flache Rand-
beschadigungen bzw. Muscheln, beschddigungen bzw. Muscheln,
die die Festigkeit des Glases nicht die die Festigkeit des Glases nicht
beeintrichtigen. beeintrichtigen.

Einschliisse, Blasen, Flecken etc. :
Scheibenfliche = 1 m? max. 8 Stiick a" <3 mm &
Scheibenflache > 1 m? max. 3 Stiick a' <3 mm < je umlaufende Meter Kantenlidnge

R

Kratzer :
Einzellinge max. 30 mm Einzellingen max.50 mm
Summe der Einzellangen: Summe der Einzellangen:
max. 90 mm max. 150 mm

Haarkratzer : nicht gehduft erlaubt

Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken etc. :

Scheibenfliche < 2 m? max. 1 Stiick a’ <2 mm & max. 6 Stiick a' <3 mm &

H Scheibenflache > 2 m? max. 3 Stiicka’ <2 mm & max. 8 Stiick a* <3 mm &

Kratzer :
Einzellinge max. 15 mm Einzellingen max.30 mm
Summe der Einzelldngen: Summe der Einzelldngen:
max. 45 mm max. 100 mm
Haarkratzer : nicht gehduft erlaubt
Max. Anzahl der Zulissigkeiten wie in Zone R:
Einschliisse, Blasen, Flecken etc. Einschliisse, Blasen, Flecken etc

R+H von 0,5 bis < 1,0 mm sind ohne von 0,5 bis < 2,0 mm sind ohne
Flachenbegrenzung zugelassen, Flachenbegrenzung zugelassen,
aufler bei Anhdufungen ab mind. aufler bei Anhdufungen ab mind.
2 Einschliisse, Blasen, Flecken 8 Einschliisse, Blasen, Flecken
etc. innerhalb einer Kreisflédche etc. innerhalb einer Kreisflidche
mit einem Durchmesser von mit einem Durchmesser von
=20 cm =10 cm.

Beanstandungen < 0,5 mm werden nicht beriicksichtigt.

F+R+H | Vorhandene Storfelder (Hof) diirfen nicht grofer als 3mm sein.
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Tabelle 1 aufgestellt fiir planes Floatglas, ESG, TVG, ESG Roh- und Ornamentglas jeweils beschichtet oder
unbeschichtet

GONSAFIS

. Glas
ist unsere
Welt

Zone

Zulissig pro Einheit sind bei:
TVG

ESG oder ESG-H

AuBenliegende Randbeschéidigungen und Muscheln:

F AuBenliegende flache Rand- AuBenliegende flache Rand-
beschiadigungen bzw. Muscheln, beschiddigungen bzw. Muscheln,
die die Festigkeit des Glases nicht welche bei ESG nicht mehr als
beeintrichtigen. 15% der Glasdicke ausmachen,

bzw. 5% bei ESG-H
Einschliisse, Blasen, Flecken etc. :
Scheibenfldche < 1 m? max. 2 Stiicka’' <3 mm &
Scheibenflache > 1 m? max. 1 Stiick a' <3 mm < je umlaufende Meter Kantenlidnge

R Kratzer :

Einzellinge max. 30 mm Einzelldngen max.50 mm
Summe der Einzellangen: Summe der Einzelldngen:
max. 90 mm max. 150 mm

Haarkratzer : nicht gehduft erlaubt

Einschliisse, Blasen, Punkte, Flecken etc. :

Scheibenfldche < 2 m? max. 1 Stiick a' <2 mm &

Scheibenfldche > 2 m? max. 3 Stiicka' <2 mm &

H

Kratzer :
Einzellinge max. 15 mm Einzelldingen max.25 mm
Summe der Einzelldngen: Summe der Einzelldngen:
max. 45 mm max. 100 mm

Haarkratzer : nicht gehduft erlaubt

Max. Anzahl der Zulissigkeiten:
Einschliisse, Blasen, Flecken etc. Einschliisse, Blasen, Flecken etc

R+H von 0,5 bis < 1,0 mm sind ohne von 0,5 bis < 1,0 mm sind ohne
Flachenbegrenzung zugelassen, Flachenbegrenzung zugelassen,
auBler bei Anhdufungen ab mind. aufler bei Anhdufungen ab mind.
2 Einschliisse, Blasen, Flecken 4 Einschliisse, Blasen, Flecken
etc. innerhalb einer Kreisflache etc. innerhalb einer Kreisflache
mit einem Durchmesser von mit einem Durchmesser von
<20 cm <10 cm.

Beanstandungen < 0,5 mm werden nicht beriicksichtigt.

F+R+H | Vorhandene Storfelder (Hof) diirfen nicht grofer als 3mm sein.

Bei der Verwendung von ESG bzw. TVG aus Ornament- oder Rohglas erh6hen sich die angegebenen Zuléssigkeiten um 100%

Bedingt durch den thermischen Vorspannprozess ist eine chemische und mechanische Veranderung der
Oberflachenbeschaffenheit — wie Piinktchenbildung und Rollenabdriicke — in der jeweiligen Glasart nicht zu vermeiden.
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4. Sonderbedingungen

4.1 Einscheibensicherheitsglas (ESG), teilvorgepanntes Glas (TVG):

1. Die lokale Welligkeit auf der Glasfliche - auBer bei ESG und/oder TVG aus Ornament bzw. Rohglas -
darf 0,5 mm bezogen auf eine Messstrecke von 300 mm nicht iiberschreiten.

2. Die Verwerfung bezogen auf die gesamte Glaskantenldnge — auBer bei ESG und/oder TVG aus Ornament bzw.
Rohglas — darf nicht groBer als 3mm pro 1000 mm Glaskantenlédnge sein.

3. Die Zuldssigkeiten verdoppeln sich bei der Verwendung von ESG bzw. TVG aus Ornament bzw. Rohglas

Bei quadratischen Formaten und anndhernd quadratischen Formaten (bis 1:1,5) sowie bei Scheiben mit einer
Nenndicke von < 6mm konnen Verwerfungen auftreten, die die unter Punkt 1.) genannten Zulédssigkeiten tiberschreiten|

4.2 Gussglas, Drahtgliser, mattierte Gliser:

1. Bei Ornament mit Eisblumeneffekt konnen sichtbare Leimriickstdnde auf der Oberfldche vorhanden sein

2. Bei Drahtgldsern konnen Versatzerscheinungen des Drahtnetz sichtbar sein. Der Versatz kann bis zu 15 mm per
1fd. Meter Kantenlédnge betragen

3. Bei Gldser mit einer mattierten/satinieren Oberfliche konnen Atzfehler auf der mattierten Oberfliche sichtbar sein.
Die Zuléssigkeit dieser Storfelder wird nach der Tabelle 1 mit einem Erhéhungsfaktor von 50%, beurteilt.

Bei Gldsern mit einer mattierten oder gedtzten Oberflache kann aufgrund der Fertigungsprozesse nicht sicher
gestellt werden, dass Scheiben gleicher Fertigungschargen ein homogenes Erscheinungsbild besitzen.

Wolkenbildungen, Atzbildverwischungen, Atzverlaufstérungen stellen ein produktcharakterisches Merkmal dar un
sind nicht reklamationsféhig.

4. Da Spiegelrohglas, Ornamentglas und Gussgliser einem individuellem Herstellungsprozess unterliegen, sind
kugel- oder linienférmige Einschliisse und Bldschenbildung Ausdruck der charakteristischen Giitebeschaffenheit.
Strukturabweichungen infolge von Walzenwechsel und Musterversatz sind nicht immer auszuschlieBen und damit
nicht reklamationsféhig.

4.3 Halbharte und harte Beschichtungen:

Bei der Verwendung von beschichtetem Basisglas erhohen sich Zuldssigkeiten nach Tabelle 1 um 50%

Bedingt durch den Hartungsprozess ist eine chemische und mechanische Verdnderung der
Oberflachenbeschaffenheit — wie Piinktchenbildung und Reflektionsverdnderung — in der jeweiligen Glasart nicht
zu vermeiden.

Insbesondere beim Einsatz solcher Beschichtungen koénnen die Verdnderungen in der Oberflaichenbeschaffenheit
zur einer deutlichen Veranderung des Reflektionsverhaltens - in der Durchsicht und Ansicht - fithren. Die
Beurteilung der Auflenansicht und das damit verbundene Reflektionsverhalten ist nicht Bestandteil dieser
Beurteilungsrichtline. Fiir die Betrachtung von Glas in Fassaden in der Auflenansicht miissen besondere
Bedingungen vereinbart werden

Durch die chemische und mechanische Veranderung der Oberfliche beim Vorspannprozess veridndert sich auch
die Kratzempfindlichkeit der Oberfldche, sowie Oberflichenbeschaffenheit (Piinktchenbildung und
Rollenabdriicke). Die besondere Kratzempfindlichkeit bei beschichteten Oberfldchen ist hierbei zu

beachten. Dazu verweisen wir auf:

*  Merkblatt zur Glasreinigung, herausgegeben vom Bundesverband u. a.
* Einbau- und Reinigungsvorschriften der Basisglashersteller in der jeweils giiltigen Ausgabe
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4.4 Weiche Beschichtungen:

Bei der Verwendung von beschichtetem Basisglas erhohen sich Zuldssigkeiten nach Tabelle 1 um 50%

Bedingt durch den thermischen Vorspannprozess ist eine chemische und mechanische Veranderung der
Oberflachenbeschaffenheit — wie Piinktchenbildung und Rollenabdriicke — in der jeweiligen Glasart nicht zu
vermeiden

Insbesondere beim Einsatz solcher Beschichtungen konnen die Verdnderungen in der Oberfldchenbeschaffenheit
zur einer deutlichen Veranderung des Reflektionsverhaltens - in der Durchsicht und Ansicht - fithren. Die

besondere Kratzempfindlichkeit bei beschichteten Oberflachen ist hierbei zu beachten.

Glaser mit Weichbeschichtungen miissen unmittelbar nach Lieferung zur Isolierglas verarbeitet werden.

4.5 Kennzeichnung
Jede Scheibe aus Einscheibensicherheitsglas ist dauerhaft mit mindestens folgendem Kennzeichen zu versehen:
DIN 1249 - ESG bzw. EN 12150 — ESG
Dariiber hinaus konnen ESG-Scheiben einem Heifllagerungstest (Heat-Soak-Test) unterzogen werden.
Einscheibensicherheitsglas neigt zum Spontanbruch durch Nickelsulfideinschliisse. Das Risiko eines

Spontanbruches kann durch den HeiBlagerungstest minimiert werden, jedoch keinesfalls zu 100% ausgeschlossen
werden.

5. Allgemeine Hinweise

Die Richtlinie stellt einen Bewertungsmafstab fiir die visuelle Qualitit von Glas dar. Bei der Beurteilung eines
eingebauten Glaserzeugnisses ist neben der visuellen Qualitat auch die Funktionseigenschaft mit in die Beurteilung
einzubeziehen, denn vor der Asthetik hat das Glas iibergeordnete Funktionen wie Sicherheit, Schallschutz usw. zu
erfiillen.

Eigenschaftswerte von Glaserzeugnissen, wie z. B. Schallddimm-, Wiarmeddmm- und Lichttransmissionswerte
etc. die fiir die entsprechende Funktion angegeben werden, beziehen sich auf Priifscheiben nach der
entsprechend anzuwendenden Priifnorm. Bei anderen Scheibenformaten, Kombinationen sowie durch den
Einbau und duBlere Einfliisse konnen sich die angegebenen Werte und optischen Eindriicke dndern.

Bei Beurteilung bestimmter Merkmale sind die produktspezifischen Eigenschaften zu beachten.
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Visuelle Eigenschaften von Glaserzeugnissen

6.1 Eigenfarbe

Alle bei Glaserzeugnissen verwendeten Materialien haben rohstoffbedingte Eigenfarben, welche mit
zunehmender Dicke deutlicher werden konnen, z.B. Griinstich des Glases. Auch beschichtete Gliser besitzen
eine Eigenfarbe.

Diese Eigenfarbe kann in der Durchsicht und/oder in der Aufsicht unterschiedlich erkennbar sein.
Schwankungen des Farbeindruckes sind aufgrund des Eisenoxidgehalts des Glases, des
Beschichtungsprozesses, der Beschichtung sowie durch Veridnderungen der Glasdicken und des
Scheibenaufbaus moglich und nicht zu vermeiden. Dieser Umstand ist insbesondere bei Nach- und
Teilbestellungen zu beachten!

6.2 Farbunterschiede

Eine objektive Bewertung des Farbunterschiedes erfordert die Messung bzw. Priifung des Farbunterschiedes
unter vorher exakt definierten Bedingungen..

6.3 Auflenfliichenbeschidigung

Mechanischen oder chemischen Auflenflachenverletzungen, sind nicht Gegenstand dieser
Beurteilungsrichtlinie und liegen aulerhalb des Verantwortungsbereiches des jeweiligen CONSAFIS
Lizenznehmers. Dazu verweisen wir auf:

*  Merkblatt zur Glasreinigung, herausgegeben vom Bundesverband u. a.
* Einbau- und Reinigungsvorschriften der Basisglashersteller in der jeweils giiltigen Ausgabe

6.4 Physikalische Merkmale

Von der Beurteilung der visuellen Qualitdt ausgeschlossen sind eine Reihe unvermeidbarer
physikalischer Phidnomene, die sich in der lichten Glasfliche bemerkbar machen konnen,
wie:

* Interferenzerscheinungen
* Anisotropien
* Benetzbarkeit von Glasoberflachen und die damit verbundenen sichtbaren Erscheinungen

Bei den vorgenannten Merkmalen handelt es sich um charakteristische Eigenschaften deren
Reklamationsfahigkeit ausgeschlossen ist
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Begriffserliuterungen

7.1 Interferenzerscheinungen

Bei Floatglas, ESG und TVG konnen Interferenzen in Form von Spektralfarben auftreten. Optische
Interferenzen sind Uberlagerungserscheinungen zweier oder mehrerer Lichtwellen beim Zusammentreffen auf
einen Punkt.

Sie zeigen sich durch mehr oder minder starke farbige Zonen, die sich bei Druck auf die Scheibe verdndern.
Dieser physikalische Effekt wird durch die Planparallelitit der Glasoberflachen verstérkt. Diese Planparallelitét
sorgt fiir eine verzerrungsfreie Durchsicht. Interferenzerscheinungen entstehen zuféllig und sind nicht zu
beeinflussen.

7.2 Anisotropien

Anisotropien sind ein physikalischer Effekt bei wirmebehandelten Glésern resultierend aus der internen
Spannungsverteilung. Eine abhéngig vom Blickwinkel entstehende Wahrnehmung dunkelfarbiger Ringe oder
Streifen bei polarisiertem Licht und/oder Betrachtung durch polarisierende Glaser ist moglich.

Polarisiertes Licht ist im normalen Tageslicht vorhanden. Die Grof3e der Polarisation ist abhéngig vom Wetter
und vom Sonnenstand. Die Doppelbrechung macht sich unter flachem Blickwinkel oder auch bei im Eck
zueinanderstehenden Glasflidchen stirker bemerkbar.

7.3 Kondensation auf Scheiben-Aufienfliichen (Tauwasserbildung)

Kondensat (Tauwasser) kann sich auf den Glasoberflichen dann bilden, wenn die Glasoberfldche kilter ist als
die angrenzende Luft (z. B. beschlagene PKW-Scheiben).

Die Tauwasserbildung auf der raumseitigen Scheibenoberfliche wird bei Behinderung der Luftzirkulation, z. B.
durch tiefe Laibungen, Vorhdnge, Blumentopfe, Blumenkésten, Jalousetten sowie durch ungiinstige Anordnung
der Heizkdrper, mangelnde Liiftung o. 4. gefordert.

Es kann sich auf der Glasoberfliache voriibergehend Tauwasser bilden, wenn die AuBenfeuchtigkeit (relative
Luftfeuchte aulen) hoch und die Lufttemperatur hoher als die Temperatur der Scheibenoberfldche ist.

7.4 Benetzbarkeit von Glasoberflichen

Die Benetzbarkeit der Glasoberfldchen kann z. B. durch Abdriicke von Rollen, Fingern, Etiketten,
Papiermaserungen, Vakuumsaugern, durch Dichtstoffreste, Silikonbestandteile, Glattmittel, Gleitmittel oder
Umwelteinfliisse unterschiedlich sein. Bei feuchten Glasoberflachen infolge Tauwasser, Regen oder
Reinigungswasser kann die unterschiedliche Benetzbarkeit sichtbar werden.
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